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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Program prac konserwatorskich obejmuje prace konserwatorskie przy obrazie -
Matki Boskiej Pocieszenia znajdujgcym sie w ottarzu gtéwnym i srebrnej koszulce.

Wymiary : 106 x 65 cm

Program zostat opracowany na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w
pazdzierniku 2023 oraz na podstawie wstepnych badan obiektu.

Obiekt stanowi przedmiot kultu, znajduje sie wottarzu gtéwnym Swigtyni czynnej, w
ktérej systematycznie odprawiane sg nabozenstwa.

Kosciot jest nowy, dobrze utrzymany.

Prace konserwatorskie majqg stuzy¢ zabezpieczeniu obrazu stanowigcego przedmiot
kultu religiinego, poprawie jego stanu technicznego oraz majq za zadanie
przywrécic jego walory artystyczne i estetyczne.

Prowadzone prace konserwatorskie majq stuzy¢ zachowaniu obrazu we wiasciwym
stanie technicznym przy maksymalnym zachowaniu artystycznego i historycznego
charakteru obiektu.

Widoczna jest postepujaca degradacja obiektu spowodowana zmianami objetosci
podobrazia drewnianego spowodowanymi zmianami wilgotnosci wskutek
przeniesienia obrazu do nowego wnetrza kosciota, w ktérym parametry wilgotnosci
sg inne, wilgotnos$¢ wzgledna powietrza jest nizsza niz w starej Swigtyni.

Caty obraz przykryty jest srebrng koszulkg, co dodatkowo uniemozliwia biezace
monitorowanie stanu zachowania warstwy malarskie;.

Pracami konserwatorskimi objeta zostanie przykrywajgca obraz sreborna koszulka.

7 uwagi na wyjgtkowos¢ obrazu, jego warto$¢ artystyczng oraz nietypowe
przedstawienie Marii, proponuije sie trwate zdjecie srebrnej koszulki z obrazu i
eksponowanie jej jako votum na specjalnie wykonanej kopii obrazu.

Tym bardziej ze srebrna koszulka unieczytelnia oryginalne przedstawienie ,,Maftki
Boskiej Pocieszenia”.

W ten sposdb eksponowany bedzie obraz w swojej oryginalngj stylistyce oraz
votywna koszulka.

Wartoscig dodang takiego rozwigzania bedzie mozliwos¢ biezgcego monitorowania
stanu zachowania oryginalnego obrazu.

OPIS

Obraz na desce.
Maryja przedstawiona w petnej postaci, ustawiona frontalnie do widza. Zwrocona

lekko w lewq strone, gtowa lekko pochylona. Na jej lewym przedramieniu
Dziecigtko, ktére przytrzymuje lewq dtonig. Maryja w prawej, wyciagnietej dtoni,
trzyma szarfe zakonhczong kétkiem. Dziecigtko trzyma podobng szarfe w
wyciggnietych przed siebie rgczkach.

Na ich twarzach — o petnych, zarézowionych policzkach — maluje sie skupienie,
potgczone z napieciem uwagi.

Maria ubrana jest w czerwongq suknie przepasang w pasie i niebieski ptaszcz
okrywajgcy gtowe. Szaty odstaniajg stopy i opadajg swobodnie na ztocisty



potksiezyc. Suknia i ptaszcz obramione sq ztotymi oblamdwkami. Maty Jezus ubrany
w suknie w kolorze ugru.

Postac Maryi otoczona jest ptomienistq aureolg w ksztatcie mandorli. Gtowe Matki
Boskiej i Jej Syna otaczajg aureole. Na gtowach korony.

Tto srebrne, grawerowane w wici roslinne z motywem lilii.

HISTORIA OBIEKTU.
Obraz prawdopodobnie powstat w XVII w
Pierwotnie znajdowat sie w miejscowosci Zaturka, potozonej na terenach dawnej
Polski, na wschéd od Bugu, nad rzekq Turjg (doptywem Prypeci), w pdtnocnej czesci
dawnego powiatu horochowskiego k. Kisielina.
Inajdowata sie tam przyklasztorna swigtynia augustiandw, ktéra byta jednoczesnie
lokalnym o$rodkiem kultu maryjnego, w ktérej umieszczony byt obraz MB Pocieszenia,
vznawany przez lud za cudowny.

Wedtug relacji Ireny Szafraniec zd. Jasinskiej, mieszkanki tuszczowa-Kolonii, wéwczas
17-letnie] dziewczyny mieszkajgcej wraz ze swoimi rodzicami w Wolce Sadowskiej, 12
lipca 1943 r. miejscowos¢ ta zostata napadnieta i spalona przez bande UPA.
WiekszoSC mieszkancow zostata zamordowana, tylko nielicznym udato sie ocalié
zycie i schroniC w pobiliskiej miejscowosci Zaturce. Miejscowy proboszcz, ks. Gracjan
Rudnicki przyjat ich na plebanie wraz z szescioma innymi rodzinami ze spalonych
okolicznych wiosek. Z obawy jednak przed podobnym losem, jaki spotkat
mieszkancow Wolki Sadowskie]j, postanowiono, aby bezcenny obraz Matki Bozej
przeniesS¢ z kosciota i ukry¢ na plebanii. Zostat on umieszczony w pokoju, w sienniku
ze stomy, gdzie mieszkata Irena Jasifska wraz ze swojq ciotkg Eweling Tunskg.

W 1945 r. wigkszoS¢ Polakéw mieszkajgcych w Zaturcach zostata przesiedlona na
tereny dzisiejszej naszej ojczyzny. Wraz z nimi przywedrowat réwniez obraz Matki Bozej
ukryty Pomimo przeszukania wszystkich wozdéw przez sowieckich zotnierzy, obraz nie
zostat znaleziony. Jak opowiada Irena Szafraniec, ona i jej ciotka otrzymaty
gospodarstwa w pobliskim Dziekanowie. Ewelina Tunska zgtosita sie do proboszcza
parafii Sw Mikotaja w Hrubieszowie i przekazata obraz, ktdry zostat umieszczony w
bocznym ottarzu miejscowego kosciota. Wiele z tych rodzin osiedlito sie w Teratynie,
ktéry zamieszkiwata wowczas w wiekszosci ludnosé ukrainska wyznania
prawostawnego. Pozostata po nich $wigtynia, ktérq postanowiono adaptowaé na
potrzeby wspdlnoty katolickie]. Delegacja mieszkancdéw udata sie wiec do Lubling,
do owczesnego bp. Stefana Wyszynskiego, z prosbqg o utworzenie parafii. Jak
relacjonuje mieszkanka Teratyna Julia Radelczuk, bp Wyszynski w niedtugim czasie
osobiscie przyjechat do Teratyna. Zapadta decyzja o mozliwosci utworzenia tu nowej
parafii. Do uprzgtnietej i odremontowanej $wigtyni zostat przywieziony z Hrubieszowa
obraz Matki Bozej Pocieszenia, a pierwszym proboszczem nowo powstatej wspdinoty
parafialnej zostat w lipcu 1948 1. ks. Jozef Telakowski.

Budowa nowego kosciota parafialnego w Teratynie byta zainicjowana w 2004 r.
przez bpa Jana Srutwe. Budowa rozpoczeta sie jesieniq 2007 r.

30 VIII 2015 r. nastapito przeniesienie ze starej Swigtyni parafialne;
do nowobudujgcego sie kosciota parafialnego obrazu MB Pocieszenia,

pochodzgcego z Zaturzec (Ukrainal.



STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Obraz jest mocno zniszczony, przy czym doktadna ocena stanu zachowania moze
by¢ dokonana po zdjeciu srebrnej koszulki z obrazu

le wzgleddw kultu, oraz bezpieczehstwa obrazu, koszulka nie byta zdejmowana.
Istnieje realne niebezpieczenstwo obecnoéci pod koszukg luznych, odspojonych
fragmentéw warstwy malarskie;.

Widoczna jest poprzez otwory w koszulce obrazu postepujgca degradacja obiektu
spowodowana zmianami wilgotnosci podobrazia ( kurczeniem sie drewna wskutek
wysychania) zwigzanymi z przeniesieniem obrazu do nowego wnetrza koiciota, w
ktdrym parametry wilgotnosci sq nizsze niz w starej wigtyni.

Archiwalne zdjecia obrazu wykonane bez koszulki réwniez wskazujg na podniesione
tuski warstwy malarskie;.

Doktadna ocena stanu zachowania warstwy malarskiej nastgpi po zdjeciu srebrne;j
koszulki z obrazu.

Obraz jest z pewnoiciq nierdwnomiernie zakurzony i zabrudzony ( z uwagi na
obecnos¢ koszulki). Nalezy przyjgé, ze wykonane retusze kolorystyczne ulegty zmianie
Z uwagi na procesy starzenia sie spoiw.

Konserwacji poddana zostanie takze srebrna koszlka, na ktérej widoczne sqQ ogniska
oksydacii srebra wskutek dziatania podwyzszonej wilgotnosci i reaktywnych gazdw z
atmosfery powodujgcych powolng, powierzchniowq korozje srebra.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
Obraz zostanie zdjety z oftarza, srebrna koszulka zostanie delikatnie zdemontowana.
W frakcie demontazu zostanqg zabezpieczone wszystkie luzne fragmenty warstwy
malarskiej.
Konieczne jest oczyszczenie warstwy malarskiej z przemalowan, zabrudzeh i
pociemniatego werniksu.
Oczyszczanie wykonane zostanie metodami chemicznymi oraz mechanicznie.
Metoda oczyszczania dobrana zostanie po wykonaniu préb skutecznosici roznych
rozpuszczalnikdw i past, poczynajqge proby od preparatéw najstabszych.
Prawdopodobnie najlepszy skutek zostanie osiggniety poprzez rozmiekczenie warstwy
werniksu metodami chemicznymi (przy zastosowaniu nn-dimetyloformamidu) oraz
mechanicznym usunieciu jej skalpelami i czyszcikami z widkna szklanego.
Przy  frudnych  nawarstwieniach  nalezy  zastosowad zasade  lekkiego
wniedoczyszczania”, niz czyszczenia z mozliwosciq przemycia - fj. bez naruszenia
delikatnej olejnej warstwy malarskiej przedstawienia.
Odwrocie obrazu zostanie oczyszczone z zabrudzen, przeprowadzone zostanie trucie
odwrocia preparatem biobdjczym oraz wykonana zostanie korekta podobrazia |
uzupetnienia, prostowanie odksztatcen, wymiana szpongdw).
Ostatecznym rozwigzaniem moze byé wykonanie parkietazu na odwrociu.
W przypadku stwierdzenia wystepowania odspojen warstwy malarskiej, wykonane
zostang podklejenia warstwy malarskiej i warstw  gruntu przy uzyciu zywicy
polioctanowej z zastosowaniem kautera.
W miegjscach ubytkéw wykonane zostang uzupetnienia gruntéw — zatozone zostang
emulsyjne kity konserwatorskie na bazie kleju skdrnego, kredy ptawionej i oleju
Inianego polimeryzowanego. Istnieje mozliwoié zastosowania kitdw wykonanych na
bazie zywicy akrylowe;.
W obrebie ztocen i srebrzeh wykonane zostang kity kredowe-klejowe na bazie 16%
kleju skérnego i kredy.



Wykonany zostanie retusz ztocen i srerzen zgodnie z oryginalnym ukfadem. Retusz
ztocen i srebrzen zostanie wykonany technikg tradycyjng tj pulmentowaq.

Po wykonaniu retuszu ztoceh wykonany zostanie retusz warstwy malarskie] metodg
retuszu nasladowczego w technice olejno-zywiczne.

Nastepnie obraz zostanie zabezpieczony werniksem koncowym w celu wyréwnania
optyki powierzchni.

Przed zamontowaniem zostanie opracowane estetycznie odwrocie ikony.

Srebrna koszulka zostanie oczyszczona z zabazpieczajgcych lakieréw i produktow

korozji preparatami do czyszczenia srebra.

Sprawdzona zostanie pod katem odksztatcen przetloczen koszulki. Wszystkie
wgniecenia i odksztatcenia zostang skorygowane - wyprostowane.

Po oczyszczeniu koszulka zostanie zalbezpieczona lakierem do srebra w celu
zabezpieczenia przed oksydowaniem powierzchni.

Wykonana zostanie kopia obrazu w celu zatozenia koszulki.

Kopia obrazu wykonana zostanie zgodnie z technikg oryginatu na poobraziu

drewnianym.
W trakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja

wykonanych zabiegow.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z
przedstawicielami LWKZ.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
e OBRAZ ,MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA"

1. Demontaz obrazu. Wyjecie obrazu z ottarza i zdjecie srebrnej koszulki [ na

ptasko).
2. Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna i warstwy malarskiej.
3. Ustabilizowanie ruchowych fragmentéw warstwy malarskiej za pomocg bibuty

japonskiej

4. Podklejenie ruchomych tusek warstwy malarskiej przy uzyciu kautera i
termoplastycznej zywicy polioctanowe;.

5. Wklejenie ruchomych tusek warstwy malarskiej metodq jak wyzej.

6. Usunielcie zabezpieczen z lica.

7. Wykonanie prob czyszcenia warstwy malarskie;.

8. Oczyszczenie obiektu z zabrudzen i pociemniatych warstw  wernikséw

dobranymi na podstawie prob preparatami: metodami chemicznymi i
mechanicznie.

9. Wykonanie konserwatorskich kitéw emulsyjnych w obrebie przedstawienia
Matki Boskiej i Dziecigtka,

10. Wykonanie konserwatorskich kitdw w obrebie srebrzen i ztocen tla — kitéw
kredowo klejowych wykonanych na bazie 16 % wody klejowej | klej skorny) i
kredy poztotnicze.

11. Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z fakturg oryginatu.

12. Zabezpieczenie lica.

13. Oczyszczenie odwrocia , wykonanie uzupetnieh drewna.

14. Zatrucie drewna preparatem owadobdjczym.

15. Wzmocnienie strukturaline ostabionego drewna poprzez zaimpregnowanie
roztworem zywicy akrylowej.

16. Flekowanie drewna - wykonanie uzupetnienn drewna w miejscach spekan i
ubytkow.



17.

18.
19.

20.

Wykonanie uzupetnien drewna dedykowang zywicq epoksydowq lub
gotowymi masami drewnopochodnymi — w razie koniecznoici.

Estetyczne opracowanie odwrocia obrazu.

Wykonanie rekonstrukcji srebrzen tta i ztocen srebrem i ztotem ptatkowym
zgodnie z pierwotnym uktadem na licu obrazu.

Wykonanie retuszu  warstwy  malarskiej metodq Zywicznego retuszu
nasladowczego przy uzyciu farb ketonowych lub farbami olejnymi na spoiwie

Zywicznym.

21. Zabezpieczenie warstwy malarskiej konserwatorskim werniksem damarowym.

o KOSZULKA

1. Oczyszczenie koszulki z zabrudzeh i produktdw oksydacji preparatami
dedykowanymi do czyszczenia srebra.

2. Prostowanie ew. odszksztatcern koszulki.

3. Zabezpieczenie powierzchnii odwrocia warstwq politury szelakowej i lakierami
przeznaczonymi do zabezpieczenia srebra.

¢ KOPIA OBRAZU ,,MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA”

1. Przygotowanie podobrazia drewnianego o wymiarach wiekszych o 1 ¢m od
oryginatu.

2. Przeklejenie deski klejem skornym 16 %.

3. Wykonanie wielowarstwowych gruntéw kredowo-klejowych na bazie 16 %
wody klejowej i kredy ptawione;.

4. Wykonanie reliefu w partii tta.

5. Wykonanie ztocenia i srebrzenia partii srebrem i ztotem ptatkowym tta zgodnie
z uktadem jak w oryginale.

6. Wykonanie kopii obrazu w technice olejne;.

/. Natozenie oryginalnej koszulki srebrnej na kopie.

8. Prowadzenie  dokumentacii fotograficzne],  rysunkowej i opisowej
wykonywanych zabiegdw konserwatorskich.

9. Itozenie dokumentacii powykonawczej przebiegu prac.
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Fot. nr 3 - Obraz ,,Matki Boskiej Pocieszenia w srebrnej koszulce wo'rywne.
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Fot. nr 4 — Obraz ,Matki Boskiej Pocieszenia w srebrnej koszulce wotywnej — fragment.
Widoczne ubytki warstwy malarskiej na twarzy Matki Boskiej.
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Fot. nr 4 - Obraz , Matki 'Boskiej Pocieszenia w srebrnej koszulce wotywn
Widoczne zniszczenia warstwy malarskiej i poztoty w obrebie dtoni Mat

i
ej - fragment.
ki Boskiej.



